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Diagrama Limite de Conformação (DLC) com a 
Curva Limite de Conformação (CLC) 
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Os pontos a serem plotados no gráfico DLC são obtidosOs pontos a serem plotados no gráfico DLC são obtidos 
através das equações:
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Onde:
e1: Deformação maior da elipse;
e2: Deformação menor da elipse;
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e3: Deformação no sentido da espessura da chapa;
ε1, ε2, ε3: Deformações verdadeiras;
D 1 D 2 Diâ t i i i l d í l

)1ln( 11 += eε
Do1=Do2: Diâmetro inicial do círculo;
Df1: Diâmetro maior da elipse;
Df2: Diâmetro menor da elipse;
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Df2: Diâmetro menor da elipse;
To: Espessura inicial da chapa;
Tf: Espessura final da chapa.
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Avaliação das deformações 
hem chapas
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Ferramenta de Nakazima



CLC método
Nakazima



C d P N k iCorpos de Prova - Nakazima
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Tipos de malhas:





Aplicacao CLC



CLC A li ã á iCLC – Aplicação prática

Aplicação de uma Malha na Superfície da Chapa 
Medição dos Círculos ou Quadrados 
Cálculo das Deformações 
Comparação com os Limites dos Materiais
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